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Zmes HDPE a PMMA boli pyrolyzované pri 700 °C a 815 °C. Metódou pyrolýznej plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (Py GC/MS) bol sledovaný vodík, metán a oxid uhoľnatý produkovaný v systéme s/bez častíc pokrytých kovom, ako aditív. Tie boli pripravené elektrochemickým vylučovaním Ni a Co na povrchoch častíc železa. Bola testovaná ich povrchovo katalytická aktivita pri maximálnej konverzie vodíka v pyrolyzáe plynnej fázy. Výsledky ukázali maximálnu produkciu vodíka pri vyššej pyrolytickej teplote a vyššom obsahu HDPE v zmesi. Práškové kovové aditíva ovplyvnili produkciu vodíka pri 700 °C, hlavne s povrchom pokrytým niklom. Vyšší obsah PMMA v zmesí viedol k vyššej produkcii CO a metánu. Konverzia vodíka pri vyššej pyrolýznej teplote bola ovplyvnená distribúciou tepla medzi polymérnou zmesou a častíc s kovovým povrchom. To ovplyvnilo tiež rozdelenie plynov počas pyrolýzy, čo bude prediskutované.
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